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Hauptunterschiede
(Projekt bezogen):

1. Salinität

2. Dynamik

3. Eutrophie

Konzept
3.05 Klimabedingte Änderungen der Lebensdauer 

und des Umweltverhaltens von 
Wasserbaumaterialien in Seeschifffahrtsstraßen
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Vorläufige Ergebnisse

• Für Wasserbausteine erscheint der Einfluss des
pH Wertes allein (Schwankung 1 pH Stufe) für die
Freisetzung von  Metall(oid)en unkritisch.

Eine Änderung der Ionenstärke scheint ein
relevanter Faktor für die Freisetzung der meisten
Metall(oid)e aus Wasserbausteinen zu sein.

•

Nickel Freisetzung aus Eisensilkatgestein in Abhängigkeit
von der Ionenstärke (max. 30 g/l NaCl). 

Klimabedingte Änderungen der Lebensdauer 
und des Umweltverhaltens von 
Wasserbaumaterialien in Binnenwasserstraßen 
und Seeschifffahrtsstraßen
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5.05 Klimabedingte Änderungen der Lebensdauer
 und des Umweltverhaltens von 

Wasserbaumaterialien in Binnenwasserstraßen 

Durch klimabedingte Änderung der 
Temperatur, des Abflusses,

Frost/Tauzyklen sowie
der Stoffkreisläufe in den BWStr. ändert
sich auch die  physikalische, chemische

und biologisch Beanspruchung
der Wasserbaumaterialien

in Binnen- und Seeschifffahrtsstraßen. 

Gewichtung der Relevanz der 
Einflussgrößen:

Temperatur, Strahlung, pH, DOC, 
Redox, Ionenstärke und

biologische Aktivität für die einzelnen 
Materialien sowie

bereitstellen von Daten für die 
Modellierungen zur Stoffausbreitung

und Beständigkeit.

- Bioleaching
(Aktivität und
Zusammen-
setzung der

Mikrobiozönose)
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Stoffausbreitung und Beständigkeit
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Auswirkungen des Klimawandels auf Wasserstraßen und Schifffahrt


